
DIE MATERIALAGENTUR

SIE HABEN FRAGEN ZU DIESEM MATERIAL ?
KONTAKTIEREN SIE UNS GERN UNTER:

berlin@materialagentur.de
030 / 25 46 92 92
materialagentur.de

NEWSLETTER
materialagentur.de/kontakt/newsletter-abonnieren.html

LINKED IN
linkedin.com/company/planundb/

Plan +B GmbH | Die Materialagentur
Marco Zatti | Geschäftsführer & Objektberater

Haeselerstraße 17H
14050 Berlin

mailto:berlin@materialagentur.de
https://materialagentur.de
https://materialagentur.de/kontakt/newsletter-abonnieren.html
https://www.linkedin.com/company/planundb/


cromie.



cromie.

C O N C E P T 		  03

	

I N S P I R A T I O N  		  04

	

T E C H  I N F O 		  22



Cromie are formed by mixing chips of the 
same size in different Mosaico+ materials.

The random arrangement of the colours and 
material characteristics of the chips give 
the shades great dynamism, in a game of 
reflections and shadows, glossy and matt 
surfaces.

Le Cromie nascono dalla miscelatura di 
tessere dello stesso formato appartenenti a 
diverse materie di Mosaico+.

La disposizione casuale dei colori e le 
caratteristiche materiche delle tessere 
conferiscono alle cromie una forte dinamicità, 
in un gioco di riflessi e ombreggiature, 
superfici lucide e opache.
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cromie.

inspiration 01

 Cromie  So f ia  CR.0K37  |  Aurore  V i o la  AU .0147

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80714

w a l l  p a i n t i n g
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 Cromie  So f ia  CR.0K37

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80714

w a l l  p a i n t i n g
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 Aurore  V i o la  AU .0147
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 Cromie  Pa lma CR.0K43

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80056
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inspiration 03

 Cromie  B ie l la  CR.0L80

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80893

w a l l  p a i n t i n g
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 Cromie  B ie l la  CR.0L80

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80893
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cromie.

inspiration 04

 Cromie  Cusco  CR.0Z67

 Mape i  Durs i l i t e  Mat t  80724

w a l l  p a i n t i n g
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 Cromie  Cusco  CR.0Z67
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F O R M A T I  |  S I Z E S

M A T E R I A  |  M A T E R I A L

Vet ro  |  Glass  |  Meta l l o  |  Meta l  |  Legno  |  Wood  |  P i e t re  |  Stones

Cromie 10x10, 15x15 e 20x20 mm: 
mosaici in vetro formati da tessere delle 
collezioni Solid Colors (Vetrina, Concerto, 
Perle, Aurore, Tanticolori, Doro), di 
spessore 4 mm, montati su rete in fibra 
di vetro.

Cromie aqua 20x20 mm: mosaico di vetro 
fuso, composto da tessere quadrate e 
bisellate delle collezioni Tanticolori e 
Perle, di spessore 4 mm, montate su rete 
o su carta.

Cromie 23x23 mm: mosaici formati da 
tessere quadrate delle collezioni Divetro, 
Onde, Pietre, Legno e Èmetallo, di 
spessore 8 mm, montati su rete in fibra 
di vetro.

Ogni foglio è una miscela composta da 
tessere degli stessi formati in diverse 
percentuali e con disposizione casuale.

Cromie 10x10, 15x15 e 20x20 mm: 
glass mosaic comprising chips from 
Solid Colors collections (Vetrina, 
Concerto, Perle, Aurore, Tanticolori, 
Doro) 4 mm thick mounted on fiberglass 
mesh.

Cromie aqua 20x20 mm: fused mosaic 
made of squared and bevelled chips 
from Tanticolori and Perle collections, 
with a 4mm thickness and mounted on 
mesh or paper.

Cromie 23x23 mm: mosaic comprising 
squared chips from Divetro, Onde, 
Pietre, Legno and émetallo collections, 
8 mm thick and mounted on fiberglass 
mesh.

Each sheet is a mixture of chips with the 
same size but in varying percentages 
and with random arrangement.

cromie.

327x327x4  mm
12 7/8” x12 7/8” x1 /8”

327x327x4  mm
12 7/8” x12 7/8” x1 /8”

327x327x4  mm
12 7/8” x12 7/8” x1 /8”

300x300x8  mm
11 3/4” x11 3/4” x1 /4”
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cromie 10x10

W H I T E
G R E Y
B L A C K

Biancoargento  C  Mix  1 
CR.0566

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 28%

 VG.0401 	 63%

 VG.0471 	 9%

Biancoargento  C  Mix  4 
CR.0567

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 17%

 VG.0401 	 40%

 VG.0471 	 43%

Cenere  C  Mix  1 
CR.0545

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 64%

 VM.0475 	 20%

 VM.0477 	 8%

 VM.0476 	 2%

 VM.0489 	 6%

Cenere  M Mix  4 
CR.0546

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 36%

 VM.0475 	 12%

 VM.0477 	 4%

 VM.0476 	 8%

 VM.0489 	 40%

Biancoargento  C  Mix  7 
CR.0568

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 7%

 VG.0401 	 15%

 VG.0471 	 78%

Cenere  M Mix  7 
CR.0547

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 18%

 VM.0475 	 5%

 VM.0477 	 1%

 VM.0476 	 15%

 VM.0489 	 61%

Acc ia io  G  Mix  1 
CR.0542

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 40%

 VG.0412 	 28%

 VG.0411 	 8%

 VG.0410 	 9%

 VG.0409 	 2%

 VG.0405 	 1%

 VG.0406 	 2%

 VG.0408 	 2%

 VG.0407 	 8%

Acc ia io  G  Mix  4 
CR.0543

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 20%

 VG.0412 	 14%

 VG.0411 	 4%

 VG.0410 	 4%

 VG.0409 	 7%

 VG.0405 	 2%

 VG.0408 	 8%

 VG.0407 	 41%

Botan ic  Grey  Mix  1 
CR.0Y25

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 45%

 PE.A220 	 20%

 ME.A420 	 12%

 PE.A221 	 12%

 CO.A029 	 11%

Botan ic  Grey  Mix  2 
CR.0Y26

 CX.S900 Neutro

 VG.0403 	 47%

 DR.0742 	 3%

 PE.A220 	 8%

 PE.A223 	 17%

 CO.A030 	 25%

Botan ic  Grey  Mix  3 
CR.0Y27

 CX.S900 Neutro

 ME.A419	 10%

 PE.A221	 30%

 CO.A027	 10%

 VG.0408 	 30%

 CO.A030 	 20%

Botanic  White  Gold  Mix  1 
CR.0Y37

 CX.S900 Neutro

 DR.0741	 25%

 DR.0742 	 25%

 CO.A030 	 50%

Tor ino 
CR.0L96

 CX.S900 Neutro

 VM.0476 	 20%

 VM.0477 	 20%

 VG.0405 	 20%

 VG.0406 	 20%

 VG.0408 	 20%

Acc ia io  G  Mix  7 
CR.0544

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 3%

 VG.0412 	 3%

 VG.0409 	 13%

 VG.0405 	 3%

 VG.0408 	 15%

 VG.0407 	 64%

Napo l i 
CR .0L97

 CX.S900 Neutro

 VG.0405 	 33,3%

 VG.0406 	 33,3%

 VG.0408	 33,4%

Botan ic  B lack  Mix  1 
CR.0Y39

 CX.S900 Neutro

 ME.A418	 10%

 PE.A221	 5%

 CO.A029 	 10%

 PE.A22 	 10%

 CO.A030 	 65%

N E U T R A L

Cusco 
CR.0Z67

 CX.S900 Neutro

 ME.A448 	 50%

 ME.A423 	 50%

Mer ida 
CR.0Z63

 CX.S900 Neutro

 CO.A034 	 33%

 CO.A035	 34%

 CO.A036 	 33%

Cordoba 
CR.0Z62

 CX.S900 Neutro

 CO.A033 	 50%

 CO.A034 	 50%

Car tagena 
CR.0Z64

 CX.S900 Neutro

 CO.A034 	 33%

 CO.A035	 34%

 PE.A228 	 33%

Rec i fe 
CR.0Z65

 CX.S900 Neutro

 ME.A421 	 50%

 ME.A449 	 50%

Puno 
CR.0Z66

 CX.S900 Neutro

 ME.A427 	 50%

 ME.A451 	 50%

10x10x4  mm
3/8”x3/8”x1/8”

 G lossy   Mat t   M ix
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B R O W N

Potenza 
CR.0L91

 CX.S900 Neutro

 VG.0468	 33,3%

 VG.0469 	 33,3%

 VG.0470 	 33,4%

Perug ia 
CR.0L93

 CX.S900 Neutro

 VM.0503	 20%

 VM.0504 	 20%

 VG.0468 	 20%

 VG.0469 	 20%

 VG.0470 	 20%

Senape  M Mix  1 
CR.0572

 CX.S900 Neutro

 VM.0474 	 55%

 VM.0502 	 14%

 VM.0501 	 12%

 VM.0503 	 5%

 VM.0504 	 6%

 VM.0489 	 8%

Senape  M Mix  4 
CR.0573

 CX.S900 Neutro

 VM.0474 	 30%

 VM.0502 	 8%

 VM.0501 	 7%

 VM.0503 	 9%

 VM.0504 	 17%

 VM.0489 	 29%

Senape  M Mix  7 
CR.0574

 CX.S900 Neutro

 VM.0474	 13%

 VM.0502 	 2%

 VM.0501 	 2%

 VM.0503 	 13%

 VM.0504 	 26%

 VM.0489 	 44%

Ambra  G  Mix  4 
CR.0558

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	  10%

 VG.0463 	 6%

 VG.0462 	 11%

 VG.0466 	 6%

 VG.0467 	 11%

 VG.0468 	 3%

 VG.0469 	 21%

 VG.0470 	 32%

Ambra  G  Mix  7 
CR.0559

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	  3%

 VG.0463 	 3%

 VG.0462 	 3%

 VG.0466 	 1%

 VG.0467 	 2%

 VG.0469 	 31%

 VG.0470 	 57%

Campobasso 
CR.0L92

 CX.S900 Neutro

 VM.0501	 16,6%

 VM.0502	 16,6%

 VM.0503	 16,6%

 VG.0467	 16,6%

 VG.0466	 17%

 VG.0425	 16,6%

cromie 10x10

Botan ic  Orange  Mix  2 
CR.0Y35

 CX.S900 Neutro

 ME.A440	 3%

 ME.A435 	 8%

 DR.0743 	 3%

 ME.A426 	 8%

 CO.A036 	 78%

Botan ic  Purp le  Mix  4 
CR.0Y36

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 20%

 DR.0744 	 2%

 DR.0743 	 1%

 ME.A435 	 32%

 CO.A041 	 45%

Botan ic  Purp le  Mix  3 
CR.0Y24

 CX.S900 Neutro

 PE.A229	 12%

 VG.0452 	 13%

 CO.A047 	 13%

 ME.A435 	 40%

 CO.A041 	 22%

P O W D E R

Rosaoro  C  Mix  1 
CR.0563

 CX.S900 Neutro

 VM.0498 	 24%

 VG.0453 	 67%

 VG.0472	 9%

Rosaoro  C  Mix  4 
CR.0564 

 CX.S900 Neutro

 VM.0498 	 16%

 VG.0453 	 41%

 VG.0472	 43%

Rosaoro  C  Mix  7 
CR.0565

 CX.S900 Neutro

 VM.0498 	 10%

 VG.0453 	 13%

 VG.0472	 77%

Cagl ia r i 
CR .0L86

 CX.S900 Neutro

 VM.0474	 25%

 VG.0402	 25%

 VG.0451	 25%

 VG.0453	 25%

10x10x4  mm
3/8”x3/8”x1/8”

 G lossy   Mat t   M ix

Botan ic  Purp le  Mix  2 
CR.0Y23

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 45%

 PE.A230	 20%

 CO.A047	 12%

 ME.A435	 12%

 ME.A437	 11%

Botan ic  Purp le  Mix  1 
CR.0Y38

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 50%

 PE.A229	 20%

 CO.A043	 20%

 CO.A047	 10%
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cromie 10x10

Y E L L O W

So le  G  Mix  1 
CR.0575

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	 20%

 VG.0464	 17%

 VG.0463	 17%

 VG.0462	 27%

 VG.0461	 7%

 VG.0460	 4%

 VG.0458	 1%

 VG.0457	 7%

Ambra  G  Mix  1 
CR.0557

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	 18%

 VG.0463	 13%

 VG.0462	 22%

 VG.0466	 12%

 VG.0467	 19%

 VG.0468	 6%

 VG.0469	 2%

 VG.0470	 8%

R E D

Bo logna 
CR.0L90

 CX.S900 Neutro

 VG.0457	 33,3%

 VG.0458	 33,3%

 VG.0449	 33,4%

So le  G  Mix  4 
CR.0576

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	 10%

 VG.0464	 9%

 VG.0463	 9%

 VG.0462	 14%

 VG.0461	 3%

 VG.0460	 6%

 VG.0459	 5%

 VG.0458	 12%

 VG.0457	 32%

So le  G  Mix  7 
CR.0577

 CX.S900 Neutro

 VG.0465	 4%

 VG.0464	 1%

 VG.0463	 1%

 VG.0462	 5%

 VG.0461	 10%

 VG.0460	 10%

 VG.0458	 20%

 VG.0457	 49%

Botan ic  Orange  Mix  1 
CR.0Y34

 CX.S900 Neutro

 ME.A429	 30%

 ME.A440	 30%

 ME.A435	 15%

 ME.A426	 15%

 CO.A036	 10%

Botanic Yel low Gold Mix 1 
CR.0Y40

 CX.S900 Neutro

 DR.0744 	 25%

 DR.0743 	 25%

 CO.A030	 50%

Pa le rmo 
CR.0L87

 CX.S900 Neutro

 VM.0498	 20%

 VM.0499	 20%

 VG.0454	 20%

 VG.0455	 20%

 VG.0456	 20%

Mi lano 
CR.0L88 

 CX.S900 Neutro

 VM.0495	 20%

 VM.0496	 20%

 VG.0446	 20%

 VG.0447	 20%

 VG.0448	 20%

F i renze 
CR.0L89

 CX.S900 Neutro

 VG.0446	 33,3%

 VG.0447	 33,3%

 VG.0448	 33,4%

Orch idea  M Mix  1 
CR.0548

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 58%

 VM.0474	 13%

 VM.0498	 11%

 VM.0499	 7%

 VM.0496	 4%

 VM.0500	 2%

 VM.0495	 5%

Porpora  G  Mix  1 
CR.0551 

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 38%

 VG.0454	 44%

 VG.0455	 9%

 VG.0446	 3%

 VG.0447	 3%

 VG.0448	 3%

Orch idea  M Mix  4 
CR.0549

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 33%

 VM.0474	 7%

 VM.0498	 5%

 VM.0499	 10%

 VM.0496	 28%

 VM.0500	 7%

 VM.0495	 10%

Porpora  G  Mix  4 
CR.0552

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 23%

 VG.0454	 25%

 VG.0455	 4%

 VG.0456	 3%

 VG.0446	 3%

 VG.0447	 14%

 VG.0448	 28%

Orch idea  M Mix  7
CR.0550

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 8%

 VM.0498	 1%

 VM.0499	 14%

 VM.0496	 48%

 VM.0500	 13%

 VM.0495	 16%

Porpora  G  Mix  7 
CR.0553

 CX.S900 Neutro

 VG.0402	 5%

 VG.0454	 4%

 VG.0456	 5%

 VG.0446	 6%

 VG.0447	 24%

 VG.0448	 56%

P I N K
V I O L E T

10x10x4  mm
3/8”x3/8”x1/8”

 G lossy   Mat t   M ix
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cromie 10x10

B L U E

Genova 
CR.0L99

 CX.S900 Neutro

 VM.0487	 20%

 VM.0488	 20%

 VM.0490	 20%

 VG.0434	 20%

 VG.0435	 20%

Ancona 
CR.0M12 

 CX.S900 Neutro

 VM.0491	 20%

 VM.0492	 20%

 VM.0493	 20%

 VG.0441	 20%

 VG.0442	 20%

Tr ies te 
CR.0M13

 CX.S900 Neutro

 VM.0493	 25%

 VG.0440	 25%

 VG.0441	 25%

 VG.0442	 25%

Zaf f i r o  G  Mix  1 
CR.0569

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 26%

 VG.0413	 38%

 VG.0435	 20%

 VG.0436	 9%

 VG.0441	 1%

 VG.0442	 2%

 VG.0443	 4%

Coba l to  M Mix  1 
CR.0554

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 32%

 VM.0479	 20%

 VM.0487	 24%

 VM.0490	 14%

 VM.0492	 2%

 VM.0493	 8%

Zaf f i r o  G  Mix  4 
CR.0570

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 14%

 VG.0413	 18%

 VG.0435	 10%

 VG.0436	 5%

 VG.0441	 6%

 VG.0442	 12%

 VG.0443	 31%

 VG.0438	 4%

Coba l to  M Mix  4 
CR.0555

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 17%

 VM.0479	 11%

 VM.0487	 14%

 VM.0488 	 3%

 VM.0490 	 7%

 VM.0491 	 3%

 VM.0492 	 2%

 VM.0493 	 8%

 VM.0489 	 4%

Zaf f i r o  G  Mix  7 
CR.0571

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 2%

 VG.0413 	 2%

 VG.0435 	 2%

 VG.0441 	 12%

 VG.0442 	 24%

 VG.0443 	 49%

 VG.0438 	 9%

Coba l to  M Mix  7 
CR.0556

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 2%

 VM.0479 	 2%

 VM.0487 	 4%

 VM.0488 	 8%

 VM.0491 	 7%

 VM.0492 	 17%

 VM.0493 	 50%

 VM.0489 	 10%

T U R Q U O I S E

Venez ia 
CR.0M11

 CX.S900 Neutro

 VG.0431 	 33,3%

 VG.0432 	 33,3%

 VG.0433 	 33,4%

Marea  G  Mix  1 
CR.0539

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 24%

 VG.0413	 22%

 VG.0414	 36%

 VG.0432	 10%

 VG.0430	 5%

 VG.0429	 3%

Smera ldo  M Mix  1 
CR.0578

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 46%

 VM.0479	 23%

 VM.0481	 12%

 VM.0482	 10%

 VM.0486	 6%

 VM.0489	 3%

Marea  G  Mix  4 
CR.0540

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 14%

 VG.0413	 12%

 VG.0414	 21%

 VG.0432	 5%

 VG.0431	 3%

 VG.0430	 16%

 VG.0429	 19%

 VG.0437	 9%

 VG.0438	 1%

Smera ldo  M Mix  4 
CR.0579

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 26%

 VM.0479	 12%

 VM.0481	 8%

 VM.0482	 7%

 VM.0486	 16%

 VM.0489	 31%

Marea  G  Mix  7 
CR.0541

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 2%

 VG.0413	 2%

 VG.0414	 4%

 VG.0431	 7%

 VG.0430	 29%

 VG.0429	 37%

 VG.0437	 17%

 VG.0438	 2%

Smera ldo  M Mix  7 
CR.0580

 CX.S900 Neutro

 VM.0473	 3%

 VM.0479	 1%

 VM.0481	 5%

 VM.0482	 5%

 VM.0486	 30%

 VM.0489	 56%

Bar i 
CR .0M10

 CX.S900 Neutro

 VM.0480	 20%

 VM.0481	 20%

 VM.0482	 20%

 VG.0414	 20%

 VG.0416	 20%

Aosta 
CR.0L98

 CX.S900 Neutro

 VM.0473 	 20%

 VM.0479 	 20%

 VG.0401 	 20%

 VG.0413 	 20%

 VG.0403 	 20%

10x10x4  mm
3/8”x3/8”x1/8”

 G lossy   Mat t   M ix
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G R E E N

Roma 
CR.0L94

 CX.S900 Neutro

 VM.0485	 25%

 VG.0426	 25%

 VG.0427	 25%

 VG.0428	 25%

Trento 
CR.0L95

 CX.S900 Neutro

 VM.0483	 25%

 VM.0484	 25%

 VG.0420	 25%

 VG.0421	 25%

Musch io  G  Mix  1 
CR.0560

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 47%

 VG.0414	 18%

 VG.0428	 4%

 VG.0426	 14%

 VG.0419	 6%

 VG.0427	 4%

 VG.0420	 2%

 VG.0421	 5%

Musch io  G  Mix  4 
CR.0561

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 26%

 VG.0414	 10%

 VG.0428	 2%

 VG.0426	 7%

 VG.0419	 9%

 VG.0427	 1%

 VG.0423	 3%

 VG.0420	 14%

 VG.0421	 28%

Musch io  G  Mix  7 
CR.0562

 CX.S900 Neutro

 VG.0401	 5%

 VG.0414	 2%

 VG.0419	 12%

 VG.0423	 7%

 VG.0420	 25%

 VG.0421	 49%

10x10x4  mm
3/8”x3/8”x1/8”

 G lossy   Mat t   M ix

cromie 10x10

Botan ic  Green  Mix  3 
CR.0Y29

 CX.S900 Neutro

 VG.0413	 47%

 ME.A407	 17%

 ME.A427	 8%

 CO.A036	 25%

 DR.0744	 3%

Botan ic  Green  Mix  1 
CR.0Y28

 CX.S900 Neutro

 VG.0413	 45%

 CO.A015	 20%

 ME.A404	 12%

 ME.A409	 12%

 PE.A213	 11%

Botan ic  Green  Mix  2 
CR.0Y30

 CX.S900 Neutro

 VG.0413	 12%

 CO.A015	 13%

 ME.A404	 13%

 ME.A409	 22%

 PE.A213	 40%

Botan ic  O l i ve  Mix  1 
CR.0Y31

 CX.S900 Neutro

 VG.0413	 22%

 VG.0422	 30%

 ME.A405	 18%

 ME.A427	 18%

 CO.A036	 12%

Botan ic  O l i ve  Mix  2 
CR.0Y33

 CX.S900 Neutro

 PE.A226	 12%

 VG.0422	 40%

 ME.A405	 13%

 ME.A427	 13%

 CO.A036	 22%

Botan ic  O l i ve  Mix  3 
CR.0Y32

 CX.S900 Neutro

 DR.0744	 2%

 ME.A407	 10%

 ME.A426	 20%

 ME.A424	 12%

 CO.A036	 56%

W H I T E
G R E Y
B L A C K

Car ra ra 
CR.0H95

 CX.S026 Ghiaccio

 CO.0G99	 50%

 PE.0H54	 50%

Olb ia 
CR.0G82

 CX.S026 Ghiaccio

 CO.0G99	 40%

 CO.0H16	 10%

 PE.0H54	 30%

 PE.0H55	 10%

 PE.0H56	 10%

Fer ra ra 
CR.0H90

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H54	 41%

 PE.0H55	 40%

 PE.0H56	 14%

 PE.0H57	 2%

 PE.0H58	 3%

Bresc ia 
CR.0H98

 CX.S003 Grigio

 PE.0H56	 50%

 CO.0H16	 50%

Sondr io 
CR.0H91

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H54	 4%

 PE.0H55	 1%

 PE.0H56	 25%

 PE.0H57	 31%

 PE.0H58	 39%

Bo l zano  Oro 
CR.0M44

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H54	 32,33%

 PE.0H55	 32,33%

 CO.0G99	 32,34%

 DR.0724	 3%

B R O W N

Mantova 
CR.0G89

 CX.S013 Fondente

 CO.0929	 20%

 CO.0H25	 20%

 CO.0H26	 40%

 PE.0H58	 20%

S iena 
CR.0L76

 CX.S013 Fondente

 CO.0H25	 33,3%

 CO.0H26	 33,3%

 CO.0H18	 33,4%

S iena  Oro 
CR.0M48

 CX.S013 Fondente

 CO.0H18	 32,33%

 CO.0H25	 32,33%

 CO.0H26	 32,34%

 DR.0726	 3%

15x15 15x15x4  mm
5/8”x5/8”x1/8”

3
3 

3
2 



cromie 15x15

P O W D E R

Pav ia 
CR.0H99

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H55	 50%

 CO.0937	 50%

Parma 
CR.0K10

 CX.S015 Sabbia

 CO.0929	 33,3%

 CO.0927	 33,3%

 CO.0928	 33,4%

Pav ia  Oro 
CR.0M45

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H55	 48,5%

 CO.0937	 48,5%

 DR.0724	 3%

Agr igento 
CR.0K11

 CX.S015 Sabbia

 CO.0932	 50%

 CO.0H28	 50%

R E D

Gor i z ia 
CR.0K12

 CX.S020 Veneziano

 CO.0H28	 33,3%

 CO.0934	 33,3%

 CO.0H30	 33,4%

Cor regg io 
CR.0Y47

 CX.S900 Neutro

 PE.0H60	 33%

 CO.0934	 33%

 CO.0H30	 34%

Bresce l l o 
CR .0Y46

 CX.S020 Veneziano

 PE.0H62	 8%

 PE.0H61	 12%

 PE.OH63	 8%

 PE.0H64	 22%

 PE.0H60	 50%

Be l luno 
CR.0H97

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H54	 25%

 CO.0G99	 25%

 PE.0H56	 25%

 CO.0924	 25%

Trev iso 
CR.0K13

 CX.S017 Lilla

 PE.0H55	 33,3%

 PE.0H65	 33,3%

 CO.0926	 33,4%

Lat ina 
CR.0G81

 CX.S017 Lilla

 PE.0H65	 5%

 CO.0925	 25%

 CO.0926	 20%

 PE.0H66	 15%

 CO.0924	 25%

 PE.0H67	 10%

Savona 
CR.0H87

 CX.S018 Viola

 PE.0H55	 1%

 PE.0F79	 2%

 PE.0H65	 2%

 PE.0H66	 42%

 PE.0H67	 53%

Trev iso  Oro 
CR.OM46

 CX.S017 Lilla

 PE.0H55	 32,33%

 PE.0H65	 32,33%

 CO.0926	 32,33%

 DR.0724	 3%

P I N K
V I O L E T

15x15x4  mm
5/8”x5/8”x1/8”

3
5 

3
4 



cromie 15x15

B L U E

T U R Q U O I S E

Pescara 
CR.0L81

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0H54	 25%

 CO.0915	 25%

 PE.0H69	 25%

 CO.0916	 25%

Lecce 
CR.0G85

 CX.S012 Cobalto

 PE.0H69	 15%

 CO.0916	 15%

 CO.0917	 15%

 CO.0918	 15%

 PE.0H70	 15%

 PE.0H71	 15%

 CO.0919	 10%

Sassar i 
CR .0L82

 CX.S011 Avio

 PE.0H69	 50%

 CO.0916	 50%

Sa le rno 
CR.0L85

 CX.S012 Cobalto

 CO.0916	 25%

 CO.0917	 25%

 CO.0918	 25%

 PE.0H70	 25%

Lecce  Oro 
CR.0M49

 CX.S012 Cobalto

 PE.0H69	 15%

 PE.0H70	 15%

 PE.OH71	 15%

 CO.0916	 15%

 CO.0917	 15%

 CO.0918	 15%

 CO.0919	 7%

 DR.0726	 3%

Como 
CR.0L83

 CX.S009 Turchese

 CO.0996	 50%

 PE.0H73	 50%

Rimin i 
CR .0L84

 CX.S009 Turchese

 PE.0H73	 33,3%

 CO.0912	 33,3%

 CO.0913	 33,4%

G R E E N

Rov igo  
CR .0L77

 CX.S006 Giada

 CO.0909	 33,3%

 CO.0908	 33,3%

 PE.0H74	 33,4%

Rie t i 
CR .0G86

 CX.S006 Giada

 PE.0H68	 10%

 CO.0908	 10%

 CO.0910	 40%

 PE.0H74	 10%

 PE.0H75	 30%

Prato 
CR.0L78

 CX.S005 Grigioverde

 CO.0910	 50%

 PE.0H75	 50%

P isa 
CR.0H85

 CX.S005 Grigioverde

 PE.0H54	 2%

 PE.0H68	 1%

 PE.0H74	 19%

 PE.0H75	 33%

 PE.0H76	 45%

Prato  Oro 
CR.0M47

 CX.S005 Grigioverde

 PE.0H75	 48,5%

 CO.0910	 48,5%

 DR.0726	 3%

Arezzo
CR.0L79

 CX.S004 Nero

 PE.0H76	 50%

 CO.0911	 50%

Bie l la 
CR.0L80

 CX.S004 Nero

 CO.0911	 50%

 CO.0H18	 50%

15x15x4  mm
5/8”x5/8”x1/8”

3
7 

3
6 



cromie 20x20

W H I T E
G R E Y
B L A C K

V i ln ius 
CR.0K15

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 33,3%

 TC.0100	 33,3%

 PE.0F32	 33,4%

Dal las
CR.0G46

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 55%

 PE.0F32	 24%

 TC.0101	 21%

Ak i ta 
CR.0K27

 CX.S002 Argento

 TC.0102	 33,3%

 AU.0137	 33,3%

 PE.0F34	 33,4%

Bogotà 
CR.0G49

 CX.S002 Argento

 AU.0159	 25%

 AU.0137	 25%

 PE.0F34	 25%

 AU.0138	 25%

Det ro i t 
CR .0K29

 CX.S002 Argento

 AU.0138	 33,3%

 PE.0F34	 33,3%

 TC.0F62	 33,4%

Por t land 
CR.0K30

 CX.S027 Perla

 AU.0139	 33,3%

 TC.0103	 33,3%

 AU.0F69	 33,4%

Karach i  O ro 
CR.0G47

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 50%

 PE.0F32	 47%

 DR.0708	 3%

New York 
CR.0G75

 CX.S004 Nero

 PE.0F43	 35%

 TC.0105	 65%

B R O W N

Nai rob i 
CR .0G55

 CX.S004 Nero

 AU.0141	 10%

 AU.0142	 30%

 AU.0143	 30%

 TC.0105	 30%

L ima 
CR.0K24

 CX.S013 Fondente

 AU.0142	 33,3%

 TC.0125	 33,3%

 AU.0143	 33,4%

Dakar  Oro 
CR.0K55

 CX.S013 Fondente

 AU.0148	 32,4%

 AU.0143	 32,3%

 TC.0105	 32,3%

 DR.0710	 3%

Qui to  Oro 
CR.0G54

 CX.S013 Fondente

 AU.0141	 34%

 AU.0142	 63%

 DR.0710	 3%

Ankara 
CR.0K22

 CX.S015 Sabbia

 AU.0893	 50%

 TC.0124	 50%

Zanz ibar 
CR.0K53

 CX.S015 Sabbia

 AU.0142	 33,3%

 AU.0893	 33,3%

 TC.0124	 33,4%

Abu  Dhab i 
CR .0G73

 CX.S015 Sabbia

 PE.0F36	 15%

 TC.0122	 15%

 AU.0140	 35%

 AU.0141	 35%

Zanz ibar  Oro 
CR.0K23

 CX.S015 Sabbia

 AU.0142	 32,3%

 AU.0893	 32,3%

 TC.0124	 32,3%

 DR.0710	 3%

Dakar 
CR.0K38

 CX.S013 Fondente

 AU.0148	 33,3%

 AU.0143	 33,4%

 TC.0105	 33,3%

London 
CR.0G50

 CX.S004 Nero

 AU.0143	 40%

 TC.0105	 60%

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

3
9 

3
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cromie 20x20

P O W D E R

Jakar ta 
CR.0K20

 CX.S015 Sabbia

 AU.0F77	 33,3%

 AU.0141	 33,3%

 AU.0F73	 33,4%

Senda i 
CR .0K17

 CX.S026 Ghiaccio

 PE.0F32	 33,3%

 AU.0144	 33,3%

 TC.0126	 33,4%

Caracas 
CR.0G59

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0144	 30%

 PE.0F40	 16%

 TC.0126	 27%

 TC.0127	 27%

S ingapore 
CR.0K18

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0126	 33,3%

 TC.0127	 33,4%

 PE.0F40	 33,3%

Mani la 
CR.0K19

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0F77	 33,3%

 TC.0127	 33,3%

 PE.0F40	 33,4%

Jakar ta  Oro 
CR.0L73

 CX.S015 Sabbia

 AU.0F77	 32,3%

 AU.0F73	 32,3%

 AU.0141	 32,3%

 DR.0710	 3%

Bergen  Oro 
CR.0K51

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 32,3%

 AU.0144	 32,3%

 TC.0100	 32,3%

 DR.0708	 3%

Bergen 
CR.0K16

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 33,3%

 AU.0144	 33,4%

 TC.0100	 33,3%

Lagos 
CR.0G45

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0159	 60%

 AU.0144	 30%

 AU.0140	 10%

Mani la  Oro 
CR.0K52

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0F77	 32,3%

 TC.0127	 32,3%

 PE.0F40	 32,4%

 DR.0708	 3%

Jedda 
CR.0G52

 CX.S015 Sabbia

 AU.0144	 20%

 PE.0F60	 30%

 TC.0122	 30%

 TC.0123	 20%

Dubai 
CR .0K21

 CX.S015 Sabbia

 TC.0122	 33,3%

 TC.0F61	 33,3%

 PE.0F36	 33,4%

R E D

Macao 
CR.0G53

 CX.S020 Veneziano

 AU.0141	 30%

 TC.0129	 30%

 AU.0164	 40%

Y E L L O W

Massawa 
CR.0k26

 CX.S013 Fondente

 AU.0164	 33,3%

 AU.0142	 33,3%

 AU.0143	 33,4%

Brno 
CR.0K25

 CX.S020 Veneziano

 AU.0F74	 33,3%

 TC.0136	 33,3%

 PE.0F58	 33,4%

L i l l e 
CR .0K35

 CX.S017 Lilla

 AU.0145	 33,3%

 TC.0130	 33,3%

 PE.0F59	 33,4%

Mumbai 
CR.0K36

 CX.S013 Fondente

 AU.0146	 33,3%

 AU.0147	 33,3%

 TC.0131	 33,4%

Sof ia 
CR.0K37

 CX.S013 Fondente

 AU.0147	 50%

 AU.0148	 50%

P I N K
V I O L E T

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

4
1 

4
0 



cromie 20x20

B L U E

Ant ibes
CR.0K46

 CX.S034 Carta da zucchero

 TC.0107	 33,4%

 PE.0F48	 33,3%

 AU.0149	 33,3%

Sharm
CR.0K49

 CX.S011 Avio

 AU.0151	 33,3%

 AU.0150	 33,3%

 TC.0108	 33,4%

Rio
CR.0K48

 CX.S011 Avio

 AU.0F70	 33,3%

 TC.0113	 33,3%

 PE.0F41	 33,4%

Cannes
CR.0K50

 CX.S011 Avio

 AU.0151	 33,3%

 PE.0F41	 33,3%

 TC.0108	 33,4%

Cannes  Oro
CR.0L75

 CX.S011 Avio

 AU.0151	 32,4%

 PE.0F41	 32,3%

 TC.0108	 32,3%

 DR.0708	 3%

Zur igo  Oro
CR.0G61

 CX.S012 Cobalto

 AU.0151	 59%

 AU.0148	 38%

 DR.0709	 3%

Odessa 
CR.0K45

 CX.S027 Perla

 TC.0110	 33,3%

 AU.0F67	 33,3%

 AU.0F65	 33,4%

T U R Q U O I S E

Malé
CR.0G78

 CX.S002 Argento

 AU.0152	 40%

 AU.0137	 40%

 PE.0F34	 20%

Rodos
CR.0K41

 CX.S900 Neutro

 AU.0152	 33,3%

 TC.0109	 33,3%

 PE.0F57	 33,4%

Boston
CR.0G62

 CX.S009 Turchese

 AU.0154	 20%

 AU.0155	 40%

 TC.O121	 20%

 TC.0105	 20%

Pa lma
CR.0K43

 CX.S009 Turchese

 AU.0155	 50%

 AU.0154	 50%

Miami 
CR.0K40

 CX.S034 Carta da zucchero

 TC.0110	 33,3%

 AU.0153	 33,3%

 PE.0F39	 33,4%

Ade la ide 
CR.0K39

 CX.S900 Neutro

 AU.0F76	 33,3%

 TC.0109	 33,3%

 AU.0F67	 33,4%

Sa lvador 
CR.0K42

 CX.S005 Grigioverde

 AU.0F66	 50%

 TC.0119	 50%

Rodos  Oro
CR.0K56

 CX.S900 Neutro

 AU.0152	 32,4%

 TC.0109	 32,3%

 PE.0F57	 32,3%

 DR.0708	 3%

Pa lma Oro
CR.0L74

 CX.S009 Turchese

 AU.0155	 48,5%

 AU.0154	 48,5%

 DR.0710	 3%

Casab lanca 
CR.0K44

 CX.S027 Perla

 AU.0158	 50%

 AU.0F72	 50%

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

4
3 

4
2 



20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

G R E E N

Galway
CR.0Y50

 CX.S005 Grigioverde

 PE.0F36	 25%

 TC.0115	 25%

 AU.0156	 40%

 AU.0157	 10%

Maraca ibo
CR.0K31

 CX.S026 Ghiaccio

 AU.0F78	 33,3%

 PE.0F47	 33,3%

 AU.0F75	 33,4%

K i l kenny
CR.0Y51

 CX.S006 Giada

 TC.0118	 33%

 AU.0156	 34%

 TC.0115	 33%

Phuket 
CR.0Y44

 CX.S006 Giada

 TC.0115	 33,3%

 AU.0F68	 33,3%

 PE.0F44	 33,4%

Wel l ington 
CR.0K34

 CX.S028 Cenere

 TC.0117	 50%

 AU.0158	 50%

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

Wel l ington  Oro 
CR.0K54

 CX.S028 Cenere

 TC.0117	 48,5%

 AU.0158	 48,5%

 DR.0710	 3%

cromie 20x20 aqua 20x20

W H I T E
G R E Y
B L A C K

Bianco  Lux
AQ.0N38

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0100	 60%

 TC.0101	 20%

 PE.0F32	 20%

Gr ig io  C  Lux
AQ.0N39

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0100	 30%

 TC.0101	 30%

 TC.0102	 20%

 PE.0F32	 20%

Gr ig io  Azzur ro  Lux 
AQ .0N41

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0101	 45%

 PE.0F57	 20%

 TC.0102	 35%

Gr ig io  Lux 
AQ .0N40

 CX.S031 Platino

 TC.0101	 20%

 TC.0102	 60%

 PE.0F32	 20%

Gr ig io  Mix 
AQ .0A77

 CX.S002 Argento

 TC.0101	 25%

 TC.0102	 25%

 TC.0F62	 25%

 TC.0103	 25%

B R O W N

Be ige  C  Lux  
AQ .0N42

 CX.S033 Avorio

 TC.0101	 20%

 TC.0122	 60%

 PE.0F36	 20%

Be ige  Mix 
AQ .0596

 CX.S015 Sabbia

 TC.0101	 25%

 TC.0122	 25%

 TC.0F61	 25%

 TC.0123	 25%

Be ige  S  Lux 
AQ .0N43

 CX.S015 Sabbia

 TC.0122	 30%

 TC.0F61	 25%

 PE.0F36	 20%

 TC.0123	 25%

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

 Paper  Mounted  Mosa ic

Bianco  Mix
AQ.0392  |  AQ .0392-C

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0100	 61%

 TC.0101	 27%

 TC.0102	 12%

4
5 

4
4 



cromie aqua 20x20

Rosa  Mix 
AQ .0C99

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0100	 30%

 TC.0102	 20%

 TC.0126	 40%

 TC.0127	 10%

V io la  Mix 
AQ .0A76

 CX.S017 Lilla

 TC.0100	 19%

 TC.0130	 27%

 TC.0131	 27%

 TC.0132	 27%

B L U E

Ce les te  Lux  Mix 
AQ .0S35

 CX.S034 Carta da zucchero

 TC.0106	 50%

 TC.0107	 30%

 PE.0F57	 20%

Av io  Mix 
AQ .0A78  |  AQ .0A78-C

 CX.S011 Avio

 TC.0106	 36%

 TC.0107	 36%

 TC.0108	 28%

P I N K
V I O L E T

20x20x4  mm
3/4”x3/4”x1/8”

 Paper  Mounted  Mosa ic

G R E E N

T U R Q U O I S E

Azzur ro  Mix 
AQ .0393  |  AQ .0393-C

 CX.S026 Ghiaccio

 TC.0100	 22%

 TC.0109	 55%

 TC.0110	 23%

Turchese  Mix 
AQ .0S34

 CX.S034 Carta da zucchero

 TC.0S99	 34%

 TC.0110	 33%

 TC.0109	 33%

Azzur ro  S .  M i x 
AQ .0394  |  AQ .0394-C

 CX.S034 Carta da zucchero

 TC.0111	 22%

 TC.0109	 67%

 TC.0113	 11%

Pet ro l i o  M i x 
AQ .0S36

 CX.S002 Argento

 TC.0120	 60%

 TC.0109	 20%

 TC.0101	 20%

Tormal ina  Lux  Mix 
AQ .0S37

 CX.S002 Argento

 TC.0120	 40%

 TC.0119	 40%

 PE.0F57	 20%

Verde  -  B ianco  Mix 
AQ .0Y52

 CX.S005 Grigioverde

 TC.0100	 26%

 TC.0118	 37%

 TC.0115	 37%

4
7 

4
6 



cromie 23x23

W H I T E
G R E Y
B L A C K

Ostun i 
CR .0232N

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 80%

 DV.0222	 20%

Merano 
CR.0M14

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 33,3%

 ON.0861	 33,3%

 ON.0871	 33,4%

Aso lo 
CR.0A62

 CX.S029 Antracite

 ON.0861	 20%

 ON.0871	 20%

 ON.0863	 60%

Cor t ina 
CR.0M15

 CX.S003 Grigio

 DV.0952	 33,3%

 DV.0953	 33,3%

 ON.0871	 33,4%

Spo le to 
CR.0230

 CX.S004 Nero

 DV.0224	 40%

 DV.0952	 40%

 DV.0222	 20%

Montenero 
CR.0M16

 CX.S004 Nero

 DV.0224	 33,3%

 DV.0952	 33,3%

 ON.0863	 33,4%

Mix  op .  1 
DL .0356

 CX.S001 Neve

 DV.0223	 51%

 EM.0306	 24%

 DL.0971	 25%

Mix  op .  2 
DL .0357

 CX.S004 Nero

 DV.0224	 45%

 EM.0308	 22%

 DL.0984	 33%

Pante l l e r ia 
CR.0229

 CX.S900 Neutro
 CX.S004 Nero

 DV.0224	 40%

 DV.0952	 40%

 DV.0221	 20%

23x23x8  mm
7/8”x7/8”x1/4”

N E U T R A L

Gubbio 
CR.0M20

 CX.S003 Grigio

 DV.0955	 33,3%

 DV.0954	 33,3%

 ON.0871	 33,4%

Norc ia 
CR.0A50

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0955	 33,3%

 DV.0952	 33,3%

 DV.0223	 33,4%

Bassano 
CR.0M17

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 33,3%

 ON.0861	 33,3%

 ON.0862	 33,4%

Angh ia r i 
CR .0M18

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0222	 33,3%

 ON.0861	 33,3%

 ON.0862	 33,4%

Cass ino 
CR.0M19

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0948	 33,3%

 ON.0861	 33,4%

 ON.0862	 33,3%

Cefa lù 
CR.0231N

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 80%

 DV.0221	 20%

Mix  op .  11 
DL .0C22

 CX.S002 Argento

 DL.0971	 36%

 DL.0965	 45%

 ON.0862	 12%

 DV.0222	 7%

Mix  op .  17 
DL .0C28

 CX.S003 Grigio

 DL.0977	 20%

 EM.0306	 20%

 DV.0955	 60%

4
9 

4
8 



B R O W N

Mix  op .  3 
DL .0359

 CX.S014 Terracotta

 DV.0941	 25%

 DV.0948	 50%

 EM.0307	 25%

Y E L L O W

Mix  op .  4
DL .0C18

 CX.S015 Sabbia

 EM.0309	 33%

 DV.0948	 34%

 DL.0971	 33%

Mix  op .  12 
DL .0C23

 CX.S015 Sabbia

 DL.0997	 18%

 ON.0862	 63%

 EM.0307	 19%

Sabb ioneta 
CR.0A66

 CX.S026 Ghiaccio

 ON.0861	 25%

 ON.0862	 25%

 ON.0876	 25%

 ON.0863	 25%

Mix  op .  8 
DL .0C20

 CX.S013 Fondente

 EM.0309	 15%

 DL.0965	 32%

 ON.0876	 53%

Mix  op .  9 
DL .0360

 CX.S013 Fondente

 DV.0951	 44%

 EM.0309	 35%

 DL.0812	 21%

Orv ie to 
CR.0M21

 CX.S003 Grigio

 DV.0955	 33,3%

 ON.0875	 33,3%

 ON.0876	 33,4%

Vo l te r ra 
CR.0M24

 CX.S013 Fondente

 DV.0951	 50%

 ON.0876	 50%

Mix  op .  10 
DL .0C21

 CX.S004 Nero

 DL.0968	 22%

 DL.0984	 43%

 DV.0951	 35%

Pompe i 
CR .0M25

 CX.S004 Nero

 DV.0951	 50%

 DV.0224	 50%

cromie 23x23 23x23x8  mm
7/8”x7/8”x1/4”

R E D

Este 
CR.0M22

 CX.S020 Veneziano

 DV.0225	 25%

 DV.0958	 25%

 ON.0864	 25%

 ON.0865	 25%

P iovene 
CR.0M23

 CX.S900 Neutro

 DV.0950	 50%

 ON.0865	 20%

Cosenza 
CR.0A65

 CX.S003 Grigio

 ON.0861	 25%

 ON.0871	 25%

 ON.08634	25%

 ON.0865	 25%

Noto 
CR.0M50

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 20%

 DV.0957	 20%

 DV.0956	 20%

 ON.0873	 20%

 ON.0874	 20%

Spe l l o 
CR .0M26

 CX.S035 Pesca

 DV.0957	 33,3%

 ON.0873	 33,3%

 ON.0874	 33,4%

Cec ina 
CR.0M27

 CX.S017 Lilla

 DV.0956	 33,3%

 DV.0957	 33,3%

 ON.0872	 33,4%

V ia regg io 
CR.0M28

 CX.S017 Lilla

 DV.0951	 33,3%

 DV.0956	 33,3%

 ON.0874	 33,4%

P I N K
V I O L E T

Matera 
CR.0A64

 CX.S001 Neve

 ON.0861	 25%

 ON.0862	 25%

 ON.0873	 25%

 ON.0872	 25%

Mix  op .  14 
DL .0C25

 CX.S013 Fondente

 DL.0977	 28%

 DL.0968	 39%

 ON.0872	 33%
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B L U E

Tran i 
CR .0A57

 CX.S026 Ghiaccio

 ON.0861	 40%

 ON.0866	 40%

 ON.0867	 20%

Por to f ino 
CR.0M34

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 25%

 DV.0943	 25%

 ON.0861	 25%

 ON.0866	 25%

Pos i tano 
CR.0A43

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 33%

 DV.0222	 33%

 DV.0943	 34%

Sor rento 
CR.0M36

 CX.S002 Argento 

 DV.0943	 33,3%

 ON.0866	 33,3%

 ON.0871	 33,4%

Riomaggio re 
CR.0M37

 CX.S012 Cobalto 

 DV.0941	 33,3%

 DV.0942	 33,3%

 ON.0867	 33,4%

Taormina 
CR.0235

 CX.S012 Cobalto 

 DV.0943	 25%

 DV.0942	 25%

 DV.0941	 25%

 DV.0940	 25%

Manaro la 
CR.0M38

 CX.S012 Cobalto 

 DV.0940	 25%

 DV.0942	 25%

 DV.0941	 25%

 ON.0867	 25%

Tropea 
CR.0M35

 CX.S002 Argento 

 DV.0943	 50%

 ON.0866	 50%

Enna 
CR.0A55

 CX.S015 Sabbia

 ON.0862	 33%

 ON.0876	 33%

 ON.0866	 34%

Mix  op .  6 
DL .0358

 CX.S011 Avio

 DV.0943	 49%

 EM.0309	 34%

 DL.0812	 17%

cromie 23x23 23x23x8  mm
7/8”x7/8”x1/4”

T U R Q U O I S E

S i rmione
CR.0M30

 CX.S008 Menta

 DV.0944	 50%

 DV.0945	 50%

Rapal lo 
CR .0M31

 CX.S008 Menta

 DV.0944	 33,3%

 DV.0945	 33,3%

 ON.0869	 33,4%

St resa
CR.0M32

 CX.S009 Turchese

 DV.0943	 25%

 DV.0944	 25%

 DV.0945	 25%

 ON.0869	 25%

Amal f i
CR .0M33

 CX.S008 Menta

 DV.0945	 33,3%

 ON.0866	 33,3%

 ON.0869	 33,4%

Imper ia
CR.0A61

 CX.S001 Neve

 ON.0861	 34%

 ON.0869 	 33%

 ON.0871	 33%

Pesch ic i
CR.0228

 CX.S026 Ghiaccio

 DV.0223	 33,3%

 DV.0944	 33,3%

 DV.0945	 33,4%

Mix  op .  5 
DL .0361

 CX.S006 Giada

 DV.0944	 47%

 DL.0856	 27%

 DL.0977	 26%

5
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23x23x8  mm
7/8”x7/8”x1/4”

G R E E N

Pa lmanova 
CR.0M29

 CX.S006 Giada

 DV.0946	 33,3%

 DV.0947	 33,3%

 ON.0868	 33,4%

Trev i 
CR .0227

 CX.S005 Grigioverde

 DV.0946	 40%

 DV.0947	 40%

 DV.0221	 20%

Ass is i 
CR .0A53

 CX.S006 Giada

 DV.0946	 30%

 DV.0947	 25%

 ON.0868	 30%

 DV.0222	 15%

Mix  op .  16
DL .0C12

 CX.S015 Sabbia

 DV.0947	 60%

 DL.0965	 40%

Ste lv io 
CR.0A59

 CX.S005 Grigioverde

 ON.0871	 33%

 ON.0862	 33%

 ON.0868	 34%

cromie 23x23

 Aurore  V i o la  AU .0147

5
4 

5
5 



Con la  s tampa d i  questo  cata logo  abb iamo cercato  d i  avv ic inarc i 
i l  p iù  poss ib i le  a l la  rea l tà  cromat ica  de l le  tessere  de i  mosa ic i ;  i 
campion i  s tampat i  hanno  tu t tav ia  va lore  so lamente  ind icat ivo .

When pr in t ing  th is  cata logue ,  eve r y  e f fo r t  has  been  made  to  reproduce 
the  rea l  co lo rs  o f  the  mosa ic  ch ips ;  however,  p r in ted  samples  a re 
gu ide l ine  on l y.

creat ive  d i rect ion
Uff ic io  marke t ing  Mosa ico+ 
Mass imo  Nada l in i

graph ic  des ign
Punto  D ig i ta l

photo
Punto  Immagine

Ul t ra top  Lof t  F  e  Durs i l i te  Mat t  sono  prodot t i  Mape i .  Per  in formaz ion i 
tecn iche  e  commerc ia l i  contat tare  Mapei  spa  e  v is tare  i l  s i to  www.
mapei . i t .

Ul t ra top  Lo f t  F  and  Durs i l i t e  Mat t  a re  a  Mape i  p roducts .  Fo r  t echn ica l 
and  sa les  in fo rmat ion ,  contact  Mape i  S .p .A .  and  v is i t  www.mape i . i t .
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www.mosa icop iu . i t


